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ABSTRAK 

Intermediate shaft adalah merupakan suatu komponen mesin pada mesin propulasi 

kapal sebagai penerus tenaga dari Mesin Induk ke baling-baling 

Dia ditempatkan antara bantalan pendorong dan poros baling-baling. 

Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada pada tanggal 22 Desember 2000 di 

pelabuhan Balongan telah terjadi kerusakan Intermediate Shaft pada salah satu kapal 

milik Pertamina bernama MT. Sindang/P.3010. 

Kerusakan adalah Intermediate Shaft patah pada posisi 5 cm di dekat kopling lens 

dengan tail shaft. Peristiwa ini terjadi pada waktu kapal sedang berolah gerak untuk 

lepas sandar setelah selesai muat. 

Karena kerusakan ini, kapal tidak dapat dioperasikan sampai diadakan penggantian 

Intermediate Shaft selama kurang lebih empat bulan. 

Untuk menghindari kejadian yang sama di kemudian hari terutama pada kapal-kapal 

setipe lainnya, maka perlu diteliti dan dianalisa penyebab kerusakan tersebut. 

Dalam menganalisa penyebab kerusakan selain menggunakan tinjauan kepustakaan 

dan tinjauan fungsi serta pola pengoperasian, juga diadakan penelitian di 

laboratorium 

Bahan dasar yang digunakan untuk penelitian ini adalah potongan patahan yang 

diambil dari bagian yang mengalami perpatahan. 

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah melihat permukaan patahan 

kemudian menentukan komposisi kimia, sifat-sifat bahan dan terakhir meneliti 

penyebab serta jenis patahan. 

Dari analisa hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bahan dasar Intermediate 

Shaft adalah baja dengan karbon rendah. 

Perpatahan terjadi disebabkan oleh karena baha menerima beban dinamis yang 

berulang-ulang 

Jenis patah adalah patah fatik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang. 

Pertamina Dit. PKK adalah salah satu Direktorat Pertamina yang mempunyai 

fungsi dan tanggung jawab antara lain pengelolaan angkutan laut untuk BBM. 

Pengangkutan BBM dilakukan dengan menggunakan kapal tanker baik untuk 

minyak mentah dari sumur ke kilang maupun dari kilang ke pelabuhan-pelabuhan 

penampungan (Depot-depot) yang kemudian didistribusikan ke konsumen. 

Dalam pengelolahan Armada angkutan laut ini diperlukan penanganan yang 

terpadu, sebab jika terdapat kerusakan pada salah satu armada akan dapat 

mempengaruhi secara berantai armada yang lain. Juga dapat mempengaruhi 

produksi, pengilangan dan pendistribusian. 

Pada tanggal 22 Desernber 2000 di pelabuhan Balongan telah terjadi kerusakan 

pada sebuah kapal bernama MT.Sindang /P.3010. 

Kerusakan tersebut merupakan sebuah kerusakan yang jarang terjadi. Menurut 

data beberapa badan klasifikasi, kerusakan seperti ini baru terjadi kedua kali 

untuk kapal yang berukuran besar. 

Kerusakan itu sendiri adalah Putusnya Intermidiate Shaft ketika kapal sedang 

berolah gerak lepas sandar setelah selesai memuat. 

Ukuran Intermediate shaft ini cukup besar yaitu panjang 6000 mm dan 

berdiameter 4 1 5  mm. 
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Kerusakan ini menimbulkan permasalahan antara lain . 

Kerugian material berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan. 

Kesulitan mencari kapal pengganti karena dipasaran untuk type kapal tersebut 

sulit didapat. 

Bertambahnya aktivitas rutin para pekerja untuk menangani klaim asuransi, 

perbaikan, pemeriksaan dan pengkajian sebab-sebab terjadinya kerusakan 

Kapa! MT.Sindang merupakan salah satu kapal dari enam kapal sejenis (sister 

ship). 

Maka dari itu pengkajian sebab-sebab terjadinya kerusakan tersebut harus 

diketahui sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk 

diterapkan pada sistership lainya sebagai tindakan preventip agar tidak 

terulangnya kejadian yang sama 

Pertamina Perkapalan merupakan perusahan pelayaran pioner di Indonesia yang 

telah memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan berstandard 

lnternasional yaitu DOC untuk Perusahan dan SMC untuk masing-masing 

kapalnya. Dimana dalam salah satu elemen dari pada code standard tersebut, 

menyatakan bahwa bila terjadi sesuatu kekurangan (kerusakan) harus dievaluasi 

dan diadakan tindakan perbaikan serta harus ditentukan tindakan agar tidak 

terulangnya kejadian yang sama. 

Berangkat dari persoalan tersebur diatas maka penulis yang juga adalah sebagai 

pekerja di Pertamina berkeinginan mengangkat masalah ini 
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2. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian dan analisa kerusakan 

terhadap Intermidiate shaft yang patah, sehingga dapat ditentukan jenis penyebab 

kerusakan 

Untuk menentukan jenis dan penyebab kerusakan tersebut, diperlukan usaha 

penelitian yang meliputi pengujian laboratorium dan analisa terhadap 

intermidiate shaft. Dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya kerusakan 

tersebut, maka tindakan / langkah-langkah pencegahan akan dapat dilakukan agar 

tidak terjadi masalah yang sama dikemudian hari 

3. Ruang Lingkup. 

Ruang lingkup penelitian meluputi 

Penelitian terhadap fungsi dan operasional dari pada intermidiate shaft 

Penelitian metalografi, fraktografi, komposisi kimia dan kekerasan. 

Cukup luas persoalan yang timbul akibat kerusak:an tersebut diatas. Akan tetapi 

penulis membatasi pembahasanya dari aspek teknis yang berhubungan dengan 

pola pengoperasian kapal saja ditambah dengan kajian teoritis dan hasd 

laboratorium dan kepustakaan.. 

4. Sistematika Penulisan. 

Penulisan sknpsi ini dibagi dalam lima bab dengan susunan dimulai dari 

Bab-I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, tujuan penulisan dan ruang 

lingkup penelitian 
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Bab-II. Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan 

penelitian dan tinjauan pengoperasian dari pada intermidiate shaft . 

Bab-HI Prosedur penelitian yang menguraikan tentang persiapan persiapan 

benda uji, pengujian yang terdiri dari : metalografi, fraktografi, komposisi kimia, 

dan kekerasan. 

Bab-IV. Hasi! penelitian dan pembahasan menguraikan tentang kajian yang 

diperoleh sesuai dengan ruang lingkup. 

Bab-V. Kesimpulan dan Saran yang merupakan Bab terakhir dari hasil pengujian 

yang telah dilakukan. 


